ITG

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a:s.
tiida Tomase Bati 299, 764 21 Zlin-Louky

ZKUSEBNI LABORATOR

vystavuje

ATEST
€. 472106716

na vzorky:
Plastova lahev na piti BOTTLE 013/(8591805006158)

s potiskem v provedeni bila/rizova a bila/modra
vyrobce:

zadavelele:
BAGMASTER, s.r.o., Nov_otného lavka 976/5, 110 00 Praha 1
IC: 26696631

Vyhodnoceni stanovenych parametrd vzorku:

Hodnocené technické parametry uvedené na stranach 2 az 5 tohoto atestu vyhovuji hygienickym

pozadavkim na vyrobky z plastii a elastomerii danym Vyhlagkou Ministerstva zdravotnictvi Ceské

republiky &. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadaveich na virobky urtené pro styk s potravinami a pokrmy,

ve znéni pozdéjsich predpisii, a Nafizenim komise (EU) &. 10/2011 z 14. ledna 2011 o materialech a

predmétech z plast( uréenych pro styk s potravinami, ve znéni pozdajsich predpis.

Podminky kontaktu:

« Kratkodoby kontakt s vodnyifiii-kyselymi & alkoholickymi (max. obsah alkoholu 20%) typy potravin;
moznost zahfati na teplofu a2 100°C po dobu az 15 min s naslednym uchovanim po dobu az 24 h pfi
pokojové a nizsi teploté

Hodnoceny vzorek_spliuje na_limitni_hodnoty pro migraci_latek

migraénim limitern (SML):

. Dle prnony | Nafizeni komise 10/2011: metodou TD-GC-MS nebyly ve vzorku zjistény létky omezene

e Dle pl‘llahyh Narfzeniorise 1012011: kovy (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn) a primarni aromatické aminy
y vzorek vlastnosti potravin.

Hadnoceny vzorek splhujs obecné pozadavky dané &lankem 3 Nafizeni Evropského parlamentu a rady

4935/2004 o materialech 2 predmétech urdenych ke styku s potravinami

Souéﬁs’ll atestu neni posouzeni vychozich surovin die pozadavkii clanku 5 a prilohy & 1 Nafizeni

10/2011. N LAS S

Datum vystaveni: 29.8. 2013 /

Platnost atestu do: 31.8. 2016

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.
vedouci zkusebni laboratore
Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouseny.
Bez pisemnéhd souhlasu Institutu pro testovéni a certiikaci, a. s. se nesmi Atest reprodukovat jinak ne cely !
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